
表三：鑊鏟樣本的耐熱程度測試結果
編號 [1] 聲稱最高耐熱溫度 [2] 耐熱程度整體 [3]

膠鑊鏟

P01 250℃

P02 180℃

P03 (120℃)

P04 230℃

P05 200℃

P06 180℃

P07 200℃

P08 225℃

P09  —

P10 200℃

P11 210℃

P12  —

矽膠鑊鏟

S01 180℃

S02 260℃

S03 260℃

S04  —

S05 230℃

S06 288℃

S07 230℃

S08  —

S09 200℃

S10 230℃

S11 230℃

S12  —

S13  —

☺：理想　☺：一般　☺：不理想
—：沒有標示或提供 

[1] 每個組別的樣本按總評分（見表一和表二）由高至低列出，相同評分的樣本
會按牌子的英文字母由Ａ至Ｚ順序排列。 

[2] 資料從檢視樣本的包裝上的中或英文標示，或由相關廠商提供所得。( )內資
料由廠商提供。 

[3] 耐熱程度測試是將樣本的鏟頭浸入220℃的橄欖油中5分鐘，檢視並記錄樣
本的鏟頭於測試期間和測試後的外觀變化。變化愈少，評價愈好。

註


